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Introduction

Le bois est composé en moyenne de 50 % de carbone, 43 % d’oxygéne,
6 % d’hydrogéne, 0,5 % d’azote et entre 0,5 et 1,5 % de cendres.

Les constituants organiques majeurs de sa paroi cellulaire sont

la cellulose, les hémicelluloses et la lignine.

Le bois est un matériau naturellement renouvelable utilisé depuis

des millénaires dans la construction. Les arbres des foréts dont

les essences sont innombrables, fournissent chaque année la « matiére
bois » vivante car elle est organique. Celle-ci est utilisable dans

les différents domaines de la construction : structurel, architectural

et décoratif. Le bois possede en outre de nombreuses propriétés :
légereté, résistance, pouvoir isolant.

Sefon la température, I’humidité et le milieu, différents agents biologiques,
sont capables de digérer le bois comme les champignons, les insectes a
larves xylophages et les termites.

Il est donc indispensable de respecter les normes en vigueur dans
la construction et les travaux de rénovation : choix des essences, traitement préventif et techniques de mise en ceuvre.

Pour étre totalement efficaces, les phases de traitement curatif doivent
étre précédées d’une bonne analyse de la situation : ventilation adaptée,
isolation, réparation des fuites...

Nous souhaitons affirmer ici que le traitement curatif peut s’inscrire
parfaitement dans une logique de développement durable.
Il permet de :

W Conférer a la construction une protection durable contre de nouvelles
infestations, économisant ainsi notre capital ressources.

M Favoriser I'utilisation de matériaux plus écologiques dans
la construction.

M Valoriser certaines essences disponibles.

Les laboratoires du groupe DYRUP a travers leur marque XYLOPHENE, ont toujours consacre une trés importante part
de leurs ressources dans la mise au point de produits toujours plus protecteurs de I’environnement : lancement des
produits en phase aqueuse avec donc I'élimination des produits solvants, réduction des teneurs en fongicides et
insecticides (démontrée par la faiblesse des valeurs critiques) et depuis 2006, lancement des CURATIF WI 100 G et
CURATIF WIF 300 G, premiers produits curatifs avec moins de 1% de solvant et sans injection.




Les agents de degradation

LES INSECTES A LARVES XYLOPHAGES

Coléopteéres
de bois sec

La contamination de bois sec commence dans un interstice du bois.
Les oeufs déposés se transforment en larves qui creusent des galeries et s’enfoncent dans le bois pour se nourrir, réduisant
la matiére en farine qu’elles rejettent derriére elles. Ensuite, ces larves se rapprochent de la surface du bois, ol elles se
métamorphosent en insectes parfaits (adultes males ou femelles) qui percent un trou & la surface du bois pour s’en échapper.

Capricorne des maisons
(Hylotrupes bajulus)

Aspect du bois attaqué

Réseau de galeries orientées longitu-
dinalement ; obstruées de « farine »

de bois, les parois sont trés finement
sculptées par les mandibules de la larve.

Aspect de la sciure

Fine, généralement claire, tassée.

Trou de sortie
De forme ovale de 3 a 6 mm de
diameétre.

Essence
Résineux.

Description de la larve

Sorte de gros ver blanc dont la partie
antérieure est élargie et aplatie.

Les mandibules sont brunes, sombres
et visibles a I'avant de la téte.

Durée du cycle
Cycle larvaire : 3/5 ans.
Abondance de la ponte : 40 a 100 ceufs.

Durée de vie de I'adulte
2 a 3 semaines.

Gris noir a brun, long et aplati, longues
élytres cachant les ailes, deux
protubérances sur la dorsale du thorax,
antennes plus courtes que le corps.
Taille : 10 2 20 mm.

Lyctus
(Lyctus linearis, Lycus brunneus)

Aspect du bois attaqué
Galeries obstruées de sciure avec une
fine pellicule a la surface du bois.

Aspect de la sciure
Farine impalpable.

Trou de sortie
1 mm a 1,5 mm souvent légerement
ovale.

Essence
Feuillus, riche en amidon.

Petit ver blanchatre mou en forme de
virgule. Non velu, téte de consistance
cornée.

Durée du cycle

1 an dans les conditions naturelles,
4 a 6 mois dans les locaux chauffés.
Abondance de la ponte : 20 ceufs.

Durée de vie de I'adulte
2 a 6 semaines.

Roux a brun, dur sous I'ongle,
corps allongé en forme de cylindre,
téte visible, antennes terminées
par une petite masse en boule.
Taille : 3a 6 mm.

Anobium ou vrillette
(Anobium punctatum ou Striatum,
Anobium castaneum : petite
vrillette, Xestobium Rufovillisum
(De Geer) : grosse vrillette)

Aspect du bois attaqué

Réseau de galeries orientées en tous
sens, communiquant entre elles et
donnant au bois une consistance

de « pain d’épice ».

Aspect de la sciure
Assez grossiere. Non tassée.

Trou de sortie
Rond, 2 a 3 mm de diamétre
(4 mm pour la grosse vrillette).

Essence
Feuillus, riche en amidon.

Description de la larve
Petit ver blanc, mou en forme de virgule.
Plus velu que la larve du Lyctus.

Durée du cycle

1 a 10 ans suivant la température

et la présence de champignons.
Abondance de la ponte : 20 a 40 ceufs
(100 pour la grosse vrillette).

Durée de vie de l'adulte
3 a 5 semaines.
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Insecte adulte
Roux a brun, dur sous I'ongle, plus
trapu et arrondi que le Lyctus, avec une
téte cachée par le pronotum qui forme
une sorte de capuchon.

Taille : petite vrillette : 2 a 4 mm, grosse
vrillette : 6 2 9 mm.

Hymeénoptéres
de bois frais

Les dégats occasionnés par ces insectes,
généralement observés sur des bois
frais, sont beaucoup plus rares et moins
importants que ceux provoqués par

les coléoptéres ou les termites.

Sirex
ou guépe de bois

Aspect du bois attaqué
Réseau de galeries perpendiculaires au fil
du bois obstruées de vermoulure tassée.

Aspect de la sciure
Assez grossiere et fibreuse.
Encombre les galeries.

Trou de sortie
Rond, du diameétre d'un crayon
(3 @ 8 mm selon I'espéce).

Essence
Résineux.

Description de la larve

La larve rappelle un gros ver blanchatre
de 2 a 4 cm de long (avec une épine
chitineuse sur le dernier segment
abdominal).

Durée du cycle

Cycle larvaire = 2 a 3 ans dans le bois
frais, y compris le duramen et peut
s'achever dans le bois mis en oeuvre.
Abondance de la ponte : 50 a 500 ceufs.

Durée de vie de I'adulte
Quelques semaines.

Insecte adulte

Le Sirex pond sur les bois en forét et
peut terminer son cycle larvaire sur des
bois mis en oeuvre. Apreés la fin du cycle
larvaire, aucune autre sortie n'est a
craindre. La durée du cycle estde 2 a

4 ans. Aspect rappelant un gros frelon,
corps jaune rayé de brun (Sirex gigas)
ou bleu (Sirex juvencus et Sirex noctilio).






